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PROTOKOL O ZKOUSCE

¢. 11- 2004
Zadavatel : LYKOTEX Slovakia, s.r.o., Hlinné 271, 094 35 Sof
&.j.: PO - 97 / TU = 2004
Predmét zkousky Prosivana textilie - ARALINEX 250
Datum pievzeti vzorku : 11. 2. 2004

Datum provedeni zkousky : 24 -25 2. 2004

Obsah :
1 Predmét zkousky
2 Ugel zkousky
3 Technicky popis
4 \lychozi pfedpis
5 Misto, datum a podminky zkousky
6 Zplusob provedeni
7 Meéficl zafizeni a pfistroje
8 Vysledky zkousky
Vypracoval : L. Rybnickova .4 f,::'rrrf:':‘;.“?f?f ____________
vedouci zkousky \
Schvalil : ing. J. Lipov&an — .{i{é,-}:z o2 o S
vedouci zkusebny TPPO————_
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Datum 27. 2. 2004 Razitko: | % O]
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Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousek specifikovaného v élanku &. 1

tohoto protokolu. Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebny reprodukovan jinak
nez cely. ’

Protokol pocet listi : 4
obsahuje : pocet pfiloh : 0




